
Siebkorn

Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:

Bodenart:

Bodengruppe

Tiefe:

Entnahmestelle:

Cu/Cc
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Bemerkungen:

ZECH Umwelt GmbH
Söflinger Straße 70
89077 Ulm

Prüfungsnummer:   

Probe entnommen am:  01.06.2021

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Sandgrube Wettenhausen

Bearbeiter:  P. Sedlmeier Datum:  04.06.2021


